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TESTOVANÝ PARAMETER ZKUŠEBNÍ NORMA
                       NAMĚŘENÁ HODNOTA

            TIMBERMAX                  BĚŽNÉ WPC
LEPŠÍ HODNOTA

pevnost v ohybu ASTM – D6109 25,8 Mpa 25-27 srovnatelné

odolnost vůči oděru
ASTM – D4060 – 10

1000 cyklů 17 mg 50 mg a více TIMBERMAX

odolnost vůči poškrábání
FLTM BO 

162-01:2009
22 N 6 – 8 N TIMBERMAX

protiskluznost DIN51130-2010
19,7°- R11

35°- R13
R9 – R13 srovnatelné

absorpce vody ASTM – D1037 0,14% 0,50% a více TIMBERMAX

1000 h. UV test 

umělé stárnutí změna odstínu
ISO4892-2:2006 ∆E = 1,2 3 – 5 TIMBERMAX

třída hořlavosti EN ISO 11925-2:2010 D E TIMBERMAX
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